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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"

z dnia 8 kwietnia 2003 .

w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartosci otowiu, kadmu, rteci i chromu szesciowartosciowego
w opakowaniach

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
{Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) za-
rzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Ustalenie sumy zawartosci ofowiu, kadmu, rtg-
ci i chromu szesciowartosciowego w opakowaniach
nastepuje na podstawie badan laboratoryjnych opako-
wan lub materiatéw wykorzystanych do produkcji opa-
kowan, wykonywanych przez laboratorium akredyto-
wane lub z wdrozonym systemem jakosci w zakresie
badania zawartosci metali w opakowaniach lub mate-
riatach wykorzystanych do ich produkg;ji.

§ 2. 1. Prébki do badan pobiera sie w sposob loso-
wy z reprezentatywnych partii opakowan lub materia-
téw wykorzystanych do produkcji opakowan, zgodnie
z udokumentowana procedurg pobierania prébek opa-
kowan.

2. Prébki przeznaczone do badan przed badaniem
oczyszcza sie i pozbawia $ladowych zanieczyszczen
mogacych mie¢ wptyw na wynik badania laboratoryj-
nego.

§ 3. W kazdej prébce wykonuje sie odrebne bada-
nie zawartosci otowiu, kadmu, rteci i chromu szescio-
wartosciowego zgodnie z udokumentowana procedu-
ra badawcza, w ktérej zastosowana metoda analitycz-
na charakteryzuje sie poziomem wykrywalnosci co naj-
mniej 1 mg kazdego metalu na 1 kg opakowania lub
materiatéw wykorzystanych do produkceji opakowan.

§ 4. Przy ustalaniu zawartosci otowiu, kadmu, rteci
i chromu szesciowartosciowego w poszczegdinych
materiatach wykorzystanych do produkcji opakowania
zawartoé¢ kazdego z tych metali w opakowaniu oblicza
sie jako sume zawartosci danego metalu w opakowa-
niu w przeliczeniu na catkowita mase opakowania,
uwzgledniajac udziat masy poszczegdinych materia-
fow w masie catego opakowania, zgodnie ze wzorem:
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gdzie znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastepu-
jace:

¢, — zawarto$¢ metalu w opakowaniu,

1 Minister Srodowiska kieruje dziatem administracji rzado-
wej — srodowisko, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegéiowego zakresu dziatania Ministra Sro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

C,i) — zawartos¢ metalu w materiale wykorzystanym
do produkcji opakowania, przy czym ,i"” ozna-
cza materiat,

m;, — masa materiatu wykorzystanego do produkgcji
opakowania, przy czym ,i” oznacza materiat,
m — masa opakowania.

8 5. Sume zawartosci otowiu, kadmu, rteci i chro-
mu szesciowartosciowego w opakowaniu okresla sie
jako sume zawartosci poszczegolnych metali w opako-
waniu zgodnie ze wzorem:

gdzie znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastepu-
jace:

Yc¢ — suma zawartosci ofowiu, kadmu, rteci i chromu
szesciowartosciowego w opakowaniu,

Cp, — zawartos¢ otowiu w opakowaniu,
Ccq — zawartosc¢ kadmu w opakowaniu,

Ccr —zawartos¢  chromu
w opakowaniu.

— zawarto$¢ rteci w opakowaniu,
sze$ciowartosciowego

& 6. Wyniki badan zawartosci otowiu, kadmu, rteci
i chromu szesciowarto$ciowego w opakowaniu ujmu-
je sig w protokole badan zawierajgcym nastepujace in-
formacje:
1) nazwe jednostki wykonujacej badania;

2) numer certyfikatu akredytacji lub os$wiadczenie
o wdrozonym systemie jakosci;

3) nazwe producenta lub importera badanego opako-
wania lub materiatu wykorzystanego do produkgji
opakowania;

4) identyfikacje i opis badanego opakowania lub ma-
teriatu wykorzystanych do produkcji opakowania;

5) wyniki i date przeprowadzenia badan;
6) podpis osoby wykonujacej badania.
8 7. Rozporzadzenie wchodzi w Zzycie po uptywie

14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Srodowiska: C. Sleziak



